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TEST: STOR UNDERSOKNING GER SAMSTA RESULTATET NAGONSIN

De allra flesta utomhusfarger haller inte mattet, enligt en stor
undersokning som Folksam genomfort. Bara fyra av 45 far

helt godkant.

Fargerna testades under tvd ar
genom att tripaneler malades och
sedan monterades utomhus pa
fyra platser i landet. Resultatet var
I manga fall moégel, sprickor och
pavixt av alger.

I praktiken betyder det att den
som malar om sitt hus med fel firg
riskerar att fi gora om det efter bara
nAgra ar.

— Det dr valdigt stora kostnader
och massor av kringarbete. Det ir
inte som att kdpa fel tandborste,
sdger Karin Stenmar, miljochef pa
Folksam.

FORSAKRINGSBOLAGET har gj{ll't
samma test tidigare — Arets rapport
ir den femte i ordningen. Resulta-
tet dr det simsta nidgonsin; aldrig
har sa fa produkter blivit godkin-
da. Det kan i viss man bero pa att
klimatet har varit tuffare in under
tidigare testperioder. Men Karin
Stenmar ligger huvudansvaret pa
tillverkarna.

—Det iren trist vindning och ett
underbetyg at firgbranschen. Det
ska inte se ut s hir. En husfirg ska

hilla dtminstone i 10-15 dr, inte fi
mogelangrepp efter tva tre ar. Dir-
for dr det viktigt att konsumenter-
na tar del av vart test.

De farger som far samst resultat
kommer fran Jula och OoB. Ar lag-

pris generellt samre?
— Det stimmer delvis. De tre

samsta firgerna hade mogelpavixt
redan efter ett ar. Och det dr klart
att det totala resultatet paverkas
av att det finns fler ligprisfirger
pa marknaden. Samtidigt finns det
billiga firger som klarar sig bittre,
sd man kan inte bara titta pa pris-
lappen.

ARETS UNDERSOKNING AR den forsta
som ligger stor vikt vid miljon. Ett
antal firger fir godkint for funk-
tionen men kuggas for attde inne-
haller skadliga amnen.
—Detirintesd att tillverkarna gor
nagot olagligt. Men det handlar om
cancerogena och reproduktions-
himmande imnen som inte beho-
ver finnas dir, siger Karin Stenmar.
Vilkinda Falu rédfirg betecknas
som "ej acceptabel” ur miljo-

synpunkt. Orsaken dr att den
innehaller rédmull som i sin tur
innehadller tungmetaller.

Konsumenter i Vistsverige bor
titta extra noga p4 resultaten fran
Bords, som var en av de fyra test-
orterna (se tabellen intill).

ANDERS GUSTAFSSON AR chef for
teknisk marknadsservice pa den
stora fargtillverkaren Tikkurila,

"Det ar ett
underbetyg at
branschen. Det ska

inte se ut sa har.”

KARIN STENMAR
miljochef pa Folksam

som star bakom Beckers och Alcro.
Han siger sig vara delvis néjd med
resultatet.

— Jag gldds ar att tre av de fyra
bista ir vara produkrter.
Samtidigt har ni sex produkter som
far underkant.
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— Om man tittar pa dem ir det
antingen slamfirger eller alkyd-
firger, firgtyper som man vet ar
merutsatta for mogelpavixt. Mogel
drinteskadliget for konstruktionen
diven om det ir estetiskt fult. Jag ar
ndjd med ate alla vira firger fir
godkint ur miljosynpunkt.

Far den har rapporten nagra
konkreta foljder?

— Vi ska luslisa den och se vad vi
kan gora for att gira produkterna
annu barttre, svarar Anders Gustafs-
S0n.

Ovriga orter i Folksams test var
Uppsala, Alnarp utanfér Malmao
samt Vindeln utanféor Umea. Alla
farger har kopts i vanliga butiker
och malningen har skett enligt till-
verkarnas rekommendationer.

Konsumentredaktionen har for-
gdves soKkt branschorganisationen
Sveff, Sveriges firgfabrikanters
forening.

LARS-ERIK GUSTAFSSON
031-62 47 27 lars-efik gustalsson@gp se

Bild: DOMINIKA STROM/STEFAN HJORT

FARGTEST. Fargerna testades under tva ar genom att trapaneler malades och sedan monterades utomhus pa fyra platser i landet. Resultatet var | manga
fall mogel, sprickor och pavaxt av alger. Sa var till exempel fallet | Boras med Beckers fasadfarg Easy. "Det ar ett underbetyg at fargbranschen”, sager Karin
Stenmar, miljochef pa Folksam. Stefan Hjort ar extern projektledare och den som har utfort testet.

Fakta: Sa gjordes testet

B Studien omfattar 45 av de
vanligaste utomhusfargerna.
Panelerna har malats enligt farg-
tillverkarnas rekommendationer och
har exponerats under tva ars tid pa
fyra teststationer i landet.

B Bra kop i slutbetyget betyder att
fargen ska klara tva ars utomhus-
exponering utan allt for grava

anmarkningar (max grad 2) i funk-
tion och ha en acceptabel farg-
prestanda, (se nedan vad siffrorna
betyder).

B Tveksam betyder att funktionen
har max en grav anmarkning av
grad 3, 4 eller 5.

B Kop ej betyder att fargen har
flera grava anmarkningar under

funktion.
A

Detta betyder siffrorna

Siffrorna som galler mogel- och alg-
pavaxt ska tolkas enligt foljande:

N Ingen pavaxt
Hnanpt svnllg nauaxt
Lau men ty::lng pauaxt
Pétaghg mychet ty::illg nauaxt
Stor Davaxt
__Massiv pavaxt
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16 godkanda forra gangen
B Folksams forra test av husfarger
giordes 2010-2012 med samma
metod och pa samma platser i Sveri-
ge. Skillnaden var att miljdaspekten
inte vagde lika tungt.

B Den gangen fick 16 farger god-
kant. 21 fick omdomet "tveksamt
val" och atta blev underkanda.
Kalla: Folksam




